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まえがき

インターネットの普及やモバイルツールの発展に伴い，

OA機器を取り巻くオフィス環境は大きく変化してきてい

る。これに対応して，装置メーカーはハードウェア単体を

売るのではなく，顧客に必要な環境やソフトウェアをシス

テム化して提供する方向に変化してきている。言い換える

と，オフィスワークフローをいかに効率的にするかを競う

時代となってきている。

上記システムの出力機器としてのプリンタの市場動向は，

本特集号の別稿「感光体の現状と展望」（282 ～ 285ペー

ジ）に記されているとおり，モノクロプリンタが高速機分

野へ移行し全体の物量は微減傾向である一方，本体価格や

ランニングコストの低下によりようやく普及し始めたカ

ラープリンタが大きく伸長することが予測されている。

このような市場動向に伴い，プリンタの主要部品である

感光体に要求される機能・品質は年々高度なものとなって

いる。富士電機ではこれらの要望に応えるために，各種

ニーズに適した負帯電型有機感光体（OPC：Organic

Photoconductor）および正帯電型 OPCを開発・製造して

いる。

本稿では，ファクシミリ，プロッタ，複合機（MFP：

Multifunction Peripheral）を含む負帯電型 OPC製品の概

要とその特長について紹介する。

製品の概要

負帯電型 OPCの層構成は図１に示すように，アルミニ

ウム製の導電性基体上に正電荷のブロッキングおよび露光

光の干渉防止を目的とした，樹脂層からなる下引き層

（UCL：Under Coat Layer）の上に，電荷発生層（CGL：

Charge Generation Layer）および電荷輸送層（CTL：

Charge Transport Layer）を順次積層した機能分離型構

造をなす。

CGLは電荷発生材料（CGM：Charge Generation Mate-

rial）と樹脂バインダとから構成され，レーザや LED

（Light Emitting Diode）などの露光光により電荷発生機

能を有する。また，CTLは電荷輸送材料（CTM：Charge

Transport Material）と樹脂バインダとで構成され，CGL

で発生した電荷を CTL表面まで輸送する機能を有する。

富士電機ではさまざまな露光光量に対応できるよう，C

GMの特性に対応して低感度・中感度・高感度の 3タイプ

の製品系列を有している。5 種の CGL 材料および膜厚制

御を行うことにより，表１に示すとおり－100V 到達露光

感度で 0.20 ～ 1.50 µJ/cm2という広範囲の感度調整が可能

である。

図２に低感度・中感度・高感度タイプおのおのの代表的

な分光感度特性を示す。いずれのタイプも 600 nmから

800 nmまでの波長領域でほぼ一様な感度を有しており，

一般的なレーザや LED光源に適合する特性を有している。
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図１　負帯電型OPCの層構成

表１　製品の概要 

区　分 

8A-02 

8A-15 

8B-16 

8B-10 

8C-03

呼　称 
感　度 

（－100V到達露光量） 

0.80～1.50　J/cm2 

0.70～1.20　J/cm2 

0.50～0.80　J/cm2 

0.40～0.60　J/cm2 

0.20～0.40　J/cm2

8A（低感度タイプ） 

〈注〉感度は－600Vから－100Vに減衰するのに必要な露光量を示す。 

8B（中感度タイプ） 

8C（高感度タイプ） 
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これらの CGLと，図３に示す各種 CTMとを組み合わ

せることにより，20 枚/分以下の低速機から 40 枚/分以上

の高速機までさまざまなプロセスに適合する OPCの供給

を可能としている。

形状については，図４に示すとおり外径 24mmから

262mmまで，長さ 236mmから 980mmまで対応可能で

あり，A4ページプリンタから A0プロッタまで幅広く製

品展開を行っている。

製品の特長

電子写真方式のプリンタやファクシミリ用の OPCは小

型化，カラー化，高速化，メンテナンスフリー化という四

つの要求特性に適合する性能を有することが必要である。

具体的には図５に示すような技術課題に分類される。以下，

それぞれの項目について製品の特長を記載する。

３.１ 高速応答性

直径 24mmの OPCで A4 縦 30 枚/分以上の高速機に適

合させるためには，プロセス配置にもよるが露光ー現像間

時間が 60ms 以下の領域まで一様な光応答性が必要となる。

これに対応して，富士電機では 2 × 10－5 cm2/V・sという

高速対応の CTMを実用化している。さらに，将来的な高

速化対応として 6 × 10－5 cm2/V・sという高移動度を有す

る材料開発も完了している。

図６に代表的な CGLと CTLとの組合せにおける明部電

位の露光ー現像間時間依存性を示す。CTMのキャリヤ移

動度中速品（M）では露光ー現像間時間が 80msまで，高

速品（H）では露光ー現像間時間が 60msまでほぼ一様と

なっており，前記プロセスに十分対応可能な特性を有して

いる。さらに，量産実績はまだないものの超高速品（SH）

を使用した場合には露光ー現像間時間が 40msまで実用可
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図３　電荷輸送材料の移動度とイオン化ポテンシャル
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図５　OPC要求特性と技術課題
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図６　光応答性



プリンタ用有機感光体

能な特性を有している。

３.２ 高精細性

光減衰特性

コピー機能を有するMFPでは，ディジタル普通紙複写

機（PPC）用 OPCと同様，ハーフトーンの濃度階調再現

性が要求される。また，プリンタにおいてもカラーあるい

は 1,200 dpi（ドット/インチ）以上への高解像度モノクロ

プリンタについては，トナーの微細化やレーザビーム発光

の細かな制御が行われるなど周辺プロセスの高度化が進ん

でおり，従来以上にグラフィック画質向上が望まれている。

富士電機では，各種マシンプロセスに最適な光減衰特性を

有する OPCの開発・製品化を行っている。

図７に富士電機製 OPCのタイプ別光減衰特性の一例を

示す。本特性は CGLから CTLへの電荷注入性に大きく

依存するため，CGLと CTLとの組合せにより調整するこ

とが可能である。

図８に光減衰特性を変更した OPCの印字例を示す。600

dpi 1ドット再現性，同じく 1ドットライン白抜き細線再

現性を向上させることが可能となっている。

ハーフトーン電位均一性

負帯電 OPCは反転現像方式にて使用されるため，転写

部にて帯電部と逆極性の正電荷がドラムに印加されること

になる。この正電荷が励起すると，次帯電工程にて表面の

負電荷を打ち消してしまい，部分的に電位差が発生しハー

フトーン画像上に濃淡差となって現れることがある（転写

メモリ）。

別の現象で，UCL/CGL/CTL 各層の接合状態の差によ

り連続露光した部分の残留電位が上昇し，非露光部との電

位差が発生し同様にハーフトーン画像上に濃淡差となって

現れることがある（サイクルアップ）。

プリンタの高画質化が進むにつれ，OPC 表面の微小な

電位差が印字濃淡差として画像に再現されやすくなってき

ており，上記外的因子に対して影響を受け難い OPCが望

まれている。富士電機では UCL/CGL/CTL 各機能層に使

用される材料の新規開発および最適化を図ることにより電

位差の低減を図っている。

光疲労抑制

プリンタは複写機と異なり，OPCを含めた消耗部品を

ユニット化してユーザーが交換するシステムが一般的であ

る。これらの交換のタイミングあるいは紙詰まりの際に

OPCが室内灯や太陽光にさらされる可能性があるため，

このような光暴露の影響が少ない OPCが求められている。

富士電機では CGLおよび CTLを適切に組み合わせる

ことにより，図９に示すような蛍光灯などの室内光にさら

（3）

（2）

（1）

288（46）

富士時報 Vol.77 No.4 2004

特
集
2

0.1 1.0 10.00

300 

400 

500 

600 

200 

100 

0

タイプ8A 
（152M） 

タイプ8B 
（162H） 

タイプ8C 
（032H） 

表
面
電
位
（
－
V
）
 

露光量（  J/cm2） 

図７　光減衰特性
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図８　OPCの印字例
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されても画質への影響が少ない OPCを実用化している。

高寸法精度

カラープリンタには 1 本の OPCと転写ドラムあるいは

転写ベルトを用い，転写体に 4 色を重ね合わせる 4サイク

ル方式と，4 本の OPCを用い用紙に直接 4色を重ね合わ

せるタンデム方式のカラー電子写真プロセス（290ページ

の「解説」参照）がある。いずれの方式も，色ずれ防止の

ためモノクロプリンタと比較して高い寸法精度が要求され

る。富士電機では，4サイクル，タンデムいずれの方式に

も適用可能な振れ精度 50 µm以下，真直度 20 µm以下の

OPC用素管および樹脂フランジの供給体制を備えている。

環境安定性

初期画質を維持するためには，環境の変化や耐刷による

特性変化の少ない OPCが望ましい。

直径 24mmの OPCを搭載する市販の接触帯電方式の

レーザプリンタにて，常温常湿環境（N/N），低温低湿環

境（L/L），高温高湿環境（H/H）にてそれぞれ A4 縦送

り 1 万枚の耐刷を行い，2,000 枚ごとに電位測定したデー

タを図 に示す。他社陽極酸化皮膜（ALM：アルマイト）

製 OPCと比較していずれの環境においても大きな電位変

化は認められず良好な特性を有している。

３.３ 高耐久性

酸性ガス耐性

ページプリンタやパーソナル分野のMFPは帯電方式と

して，ローラやブラシなどの接触帯電方式が主流となって

いる。スコロトロン方式による帯電と比較するとオゾン発

生量は大幅に低減されているが，クリーニングレスプロセ

スなど膜摩耗のほとんどないプロセスに使用される場合に

おいては，摩耗による最表面の更新が期待できないことか

ら，接触帯電プロセスであっても耐ガス性能が必要とされ

る。また，大型のプリンタやプロッタではまだスコロトロ

ン方式による帯電が一般的であり，やはりオゾンなどの酸

性ガスに対する耐性が求められている。

OPCにはさまざまな酸化防止剤が用いられているが，

通常，添加量を多くすると酸性ガス耐性は向上する一方，

残留電位の上昇など電気特性に悪影響を及ぼす。富士電機

では劣化の少ない CTM，酸化防止剤，樹脂バインダなど

各種材料技術を駆使して酸性ガス耐性を確保している。O

PCの一部を 10 ppmのオゾン雰囲気に 2 時間さらし，そ

の後 1時間暗中に放置した後の明部電位波形を図 に示す。

従来タイプはオゾン暴露により 12 V 程度電位上昇する一

方，改良タイプは 1V 程度の上昇にとどまっていることが

分かる。

耐リーク性

中低速分野のプリンタ，MFPは接触帯電方式が主流と

なっており，非接触帯電方式であるスコロトロン帯電と比

較して耐リーク性が強く求められている。富士電機では，

1995 年に干渉抑制機能を兼ね備えた第三世代の UCLを市

場投入以来，耐リーク性および環境特性向上を目指し開発

を進めてきている。図 に耐リーク性および環境特性の開１２

（2）
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（1）
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（c）高温高湿環境（H/H） 
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（b）常温常湿環境（N/N） 

図１０　環境耐刷時電位安定性
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発動向を示す。現在開発中の第五世代 UCLについては，

陽極酸化皮膜（ALM）と同等の耐リーク性を有し，かつ

環境安定性に優れた性能を有している。

耐摩耗性，感光体表面物性

OPCの寿命は現像系や紙，クリーニングブレードなど

の接触部材による摩耗，印字障害となるようなきず，ト

ナーや紙粉などの OPC表面への付着（フィルミング）な

どによって決まる。OPCに対しては当接部材やプロセス

設計と適合させるべく低摩耗，高硬度，低フィルミングな

どの性能が求められる。

富士電機では耐摩耗性に優れた樹脂および潤滑性を有す

る樹脂の独自開発を行っており，プロセスに併せて適切な

配合を行うことにより，各種プロセスに最適な OPCを提

供している。

３.４ 高信頼性

OPCは，さまざまな環境下で安定した特性を維持する

ことが望まれている。また，外的なストレスに対してでき

るだけ劣化の少ない，高い信頼性を有することが望まれて

いる。

富士電機では，材料開発段階から独自の検査項目を設定

して開発を進めており，さらに製品ごとに長期保管特性を

含めた信頼性評価を実施している。

あとがき

電子写真方式のプリンタは今後ますます高速化・多機能

化・高品質化が進んでいき，感光体に要求される性能もよ

り高度化していくものと考えられる。富士電機は今後も市

場ニーズにマッチした OPCの開発・製品化を推進してい

く。また，OPCで培った高い加工技術と表面加工技術を

生かしたカラー用の非磁性 1成分現像方式に好適な現像ス

リーブやカートリッジなど，周辺部材まで含めた一貫した

開発製造を推進し，環境にも配慮した特長ある製品を提供

していく所存である。
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解　説 カラー電子写真プロセス

電子写真方式のカラープリンタ・複写機はシアン

（青），マゼンタ（赤），イェローおよびブラックの 4

色のトナーを媒体に順次あるいは同時に転写するプロ

セスにより達成される。この色重ねの方法については，

1 本の感光体を用いて 4 回繰り返し色重ねをする 4サ

イクル方式と各色専用の感光体を並列させるタンデム

方式がある。さらに，中間転写体を用い，いったん色

重ねをした後用紙に転写するものと，用紙に直接色重

ねを行うものがある。

4サイクル方式はカラー画像を得るために 4 回の現

象プロセスを経る必要があることから，高速化という

観点ではタンデム方式と比較して不利であるが，タン

デム方式よりプロセスが簡素化できることから，装置

の大きさやコストにおいて有利な面があり，用途に応

じて選択されている。

いずれの方式も，4 色のトナーを重ね合わせること

から，数十 µm以下に色ずれを抑える必要があり，モ

ノクロプリンタと比較して高い寸法精度が必要とされ

ている。



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




